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Contexte =

* Impacts secteur du batiment :

* 44% des consommations énergétiques nationale;
* 25% des émissions de GES francaises;
* 13% des déchets francais; e
* Consommations en eau importantes .
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Objectifs

* Création d’une mousse d’1solation bas carbone a partir de produits régionaux

. & création d’un indice de circularité pour les matériaux de construction.

v" Mousse fluide adaptée neuf & rénovation;

v" Un produit d’isolation bas carbone;

v" Un matériau de construction favorisant ’économie
régionale;

v" Un indice de circularité permettant de caractériser les
matériaux et pouvant jouer le role d’OAD.

OAD : Outil d’Aide 2 la Décision
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Mise au point d’'une mousse d’isolation

Des terres : Des végétaux brutes ou traités:
I :

, - Lin;

: - Chanvre;

I

D Railles ey

. Des co-produits industriels :

- Fines (sable, limons, argiles) < 2mm 1 - Otrganique;
|

- Terre de chantier avec ou sans passesinentes s

traitements !
Représentation des quantités de déchets inertes non valorisés en Paille disponible
Hauts-de-France Déchets agricole (en t/an hors valorisation sol et pertes de
) récolte)
R Paille de ble d'hiver 608 320
BOUES DE CURAGE ET DE DRAGAGE |28 — —
: ’ Paille d'orge d'hiver
MELANGES DE DECHETS INERTES  |ads — . 171 450
BRIQUES, TUILES ET CERAMIQUES 7,53 Paille d'orge de printemps
BETON |23 Paille de colza d'hiver 110 000
DECHETS D'ENROBES 43 Paille de lin Anas de lin 70000
GRAVES ET MATERIAUX ROCHEUX |81, Fibres de lin 3250
- ' Paille de chanvre :
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 F|bre5 de chanvre 118
Quantité non valorisée max (en Kt) ® Quantité non valorisée min (en Kt) Total 963 195




Mise au point d’'une mousse d’isolation

* Objectifs des caractéristiques techniques :

e s vowsen

- Masse volumique 200 4 300 kg/m3 300 4 500 kg/m3
Conductivité thermique A < 0,065 W/ (m.k) A = 0,065 20,10 W/ (m.k)
Résistance mécanique R >1 MPa
Temps de fabrication 10 a 20 min
Utilisation Isolation de comble Remplissage bloc béton

Remplissage structure bois

Durée de vie 50 ans minimum

Objectit d’une fabrication industrielle également et d’une mise en place a 'aide d’'une pompe pour couler
la mousse fraiche.
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Mise au point d’un indice de circularité

* Le material circularity indicator de la fondation Ellen MacArthur
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Merci de votre attention




